
【盛土材料の適否】

ここでは、土質試験結果から盛土材料としての適否の判定を行う。

判定方法は、国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所発行「北海道における不良±

対策マニュアル」 （平成25年)に記載されている以下の基準により判定する。

不良土の判定は下記により総合的に行う。

1 ．室内トラフィカビリティーによる判定

qc=300kN/㎡未満は湿地ブルドーザの走行性が確保できないため、不良土となる。

2土質定数による判定(目安） 1 ~を実施の時は、これによらない。

自然含水比(wn) ~* A=133細粒土、A二135砂質土
最適含水比(Wopt) ≧A A=1.20礫質土

3．スレーキングによる判定

スレーキングが起こるか否かの確認

4.盛土材として用いない土

蛇紋岩の粘土化したもの、温泉余土、酸性白土、ベントナイトおよび凍土などは、盛土

材料として適していないため、一般に捨土する。

5.土質試験結果と地盤材料の工学的分類方法からの不良土判定

①風化火山灰のうち火山灰質粘性土Ⅱ型に分類されたものは、液性限界が高いことか

ら圧縮性が大きく、これ返しに対する影響から、不良土と判定できる。

②CH (粘土）に分類された試料は圧縮性が大きく、これ返しの影響が大きいので、不

良土と判定できる。

③Wロ （自然含水比）がWL (液性限界）より高い場合は、不良土と判断できる。
~

6．火山灰質土の判定

北海道の火山灰質土について、含水比、コンシステンシ一限界、強熱減量、塑性限界な

どから、火山灰質土の良、不良を判定できる。

＝

これより次頁に当該土の盛土材料としての適否判定を行う。
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kN/m2 適qc=300kN/m2未満は湿地ブルドーザの走行性が確保できない。 2120＋

2．土質定数による判定（目安）

適自然含水比(Wn)/最適含水比(W｡pt)≧135 (砂質土） 25.5 ／ 30~5 ＝ 0．84 〈 1．35

3．スレーキングによる判定

スレーキングが起こるか否かの確認。

4．盛土として用いない土

粘性土まじり礫質砂 (SG-Cs) 適蛇紋岩の粘土化したもの温泉余土酸性白土,ベントナイト及び凍土

5．土質試験結果と地盤材料の工学的分類方法からの不良土判定

①風化火山灰のうち、VH2 (火山灰質粘性土Ⅱ型） 粘性土まじり礫質砂 (SG-Cs) 適

粘性土まじり礫質砂 (SG-Cs)②CH (粘土）

③自然含水比(Wn)/液性限界(WL)≧1~0

適

255 / NP = - ＞~一 適1．0

【判定】

当該土は、礫分35.8％･砂分57. 1％･細粒分(75"m以下) 7. 1%の粒度構成となっており、砂分が卓越する粒度
構成の土質材料である。自然含水比は~Wn=25.5%が得られ、最適含水比(Wopt=30.5%)に対してやや乾燥側に位
置しており、所定の締固め施工が十分可能な含水比状態である。また、室内コーン指数はqc=2120kN/㎡以上であ
ることから、良質土と判定され、建設機械のトラフィカビリティも十分確保できると思われる。したがって、当
該土は道路盛土材料や埋戻し土として使用可能と判断される。
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特記事項 1）石分を除いた75m未満の土質材料

に対する百分率で表す。

[1kN/m2=0.0102kgf/cm2]



JIS A 1202

JGS O11 1
士粒子の密度試験 （測定）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月8日

試験者 山端智巳

固化材改良土試料番号 （深さ）

ピクノメーターNo,

（試料+燕留水＋ピクノメーター)質堂m",)g

m",)をはかったときの内容物の温度71 ℃

ハ℃における蒸留水の密度p"(71) Mg/m'

鴨鰕鷲ｼｼ鳶嘩とf鑑のm"!)!&

7 18 9

一

一

一

一

。

－

５
－
０
－
０
－
１

６
－
．
－
２
－
０

７
－
０
－
８
－
３

沼
－
２
－
“
一
“

１

－

－

０

－

１

－

一

一

一

一

一

一

卓

一

一

一

一

一

一

－

６
－
０
－
０
－
７

ｍ
一
Ｑ
一
犯
一
沌

’

－

２

－

９

一

・

２

－

－

９

－

４

７

－

－

，

．

６

１

－

－

０

－

１

－

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

ｍ
一
心
一
別
一
泥

３
－
０
－
８
－
３

。

－

２

－

９

一

・

皿
一
一
叩
一
面

一

一

一

画

一

一

一

一

一

ーーー一一一一一一一一－一

一q■■－■■一一一■■q■■P＝■■■＝‐~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~－－q■■一一一一－－1■■一一~~~~~~~~~~~~
一一一一一一一一一一一一一

＝一一一一一一一一一一－一~~~~~~~~~~~~~
容 器 No.

（炉乾燥試料十容器)質量g

容器質量g

刀､蕊 9

一

再

一

毛
一
虹
一
布
一
“

Ｆ
－
３
－
３
－
９

－

◆

二

。

－

●

』
５
》
２
－
２

－
６
－
５
｜
１

－

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

~７－９－８－１

一
一
６
－
０
－
６

Ｆ
－
８
－
３
－
５

－
３
－
Ｌ
－
２

－
６
－
５
－
１

－

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

－

８
－
３
－
２
－
１

僻
一
郎
一
郷
一
“

一

●

一

◆

一

申

－
４
－
１
－
３

－
６
－
５
－
１

－

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

』

一｝~~~~~~~~~~~~~~一一一．■■一一一．■■一一一一一一~~~~~~~~~~~~~~
一

一

一

一

｝

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

Ｉ

試料の

炉乾燥質量

●

土粒子の密度 p｡ Mg/1''3

平 均 値 p｡ Mg/m3

試料番号 （深さ）

ピクノメーターNo.

（試料+蒸留水+ピクノメーター)簡量m"I)g

mj7,)をはかったときの内容物の温度7､1 ℃

7，℃における蒸留水の密度β"(ハ) Mg/m'

鴨鰕篭ｼ悌嘩と緒;のmJ7,)'t

2．250 2．253 2．260

2.254

ーー一一一一一ー一一一一－

一一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~
ーーq■■一一一一ー一一一q■■ーー

~~~~~~~~~~~~~
一一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一 ーーq■■一一q■■ー一一一一一一

‐~一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~
ー一一一一一一1■■一一一一ーー

ー一一ロ■■一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~~
容 器 No.

（炉乾燥試料十容器)質量g

容器質量9

r7nQ g

■q■■一一一■■■■一一一一一ー

一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~
一一一一一一一一q■■一一ー一

一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~
一一q■■■■■■1■■一一一q■■■■ー一

一一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~
ー■■ーーq■■■■一一一一一一一－

一一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~■■、ー一‐一一一一一一一一一

■■■■一一一一一一一一一一■■

■一一一一一一一一一一一－一

一一一一一一一一一一一一＝~~~~~~~~~~~~
試料の

炉乾燥質量

土粒子の密度 p｡ Mg/m'

平 均 値 p｡ Mg/m'

試料番号 （深さ）

ピクノメーターNo.

（試料+蒸留水+ピクノメーター)質量m",)9

m",)をはかったときの内容物の温度7'1 ℃

7､,℃における蒸留水の密度pi"(7,) Mg/m3

懸鰕篭ｼ拷露と錆;のm",)!&

６

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』 一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一 一一一一一一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一 ~~~~~~~~~~~~ｰ一一ー一一ロ■■一一一一ｰ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ｰ~一一一一一一q■p‐‐ーーー~~~~~~~~~~~~~~
ひ

容 器 No.

(炉乾燥試料十容器)質量g

容器質量9

7刀創 9

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

｝

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

ローq■■一一一ー1■■一一1■■■■一一

一一一一一一一．■■一一q■■一一一~~~~~~~~~~~~~~
一一一一一一一一一一一一一

~~~~~~~~~~~~
一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~
－一一一一一一一一ー一一一

一一一一q■■一一一一I■■－1■■－~~~~~~~~~~~~~
一一一一一一一一－一一一一一

■■q■■■■■■ー■■q■■ーーーq■■ーq■■一

一一一．■■ー一一一一一一一一一

試料の

炉乾燥質量

土粒子の密度 p｡ Mg/m3

平 均 値 p｡ Mg/m'

特記事項
l)ピクノメーターの検定結果から求める。

77ZS

m｡+[m"-m"l)]pu(7')ps ＝＝
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I IS A

I GS
土の含水比試験

調査件名 固化材改良士 試験年月日令和4年7月8日

試験者 山端智巳

固化材改良土試料番号（深さ）

容器No,

77Za g

刀zb g

771ぐ g

Z〃 ％

平均値uノ％

特記事項

一

｝

一

室

一

一

一

一

一

一

一

－

５
－
２
－
５
－
２
－
４

ｕ
－
Ｌ
－
８
－
３
－
６

言
０
－
２
－
５
－
２

Ａ
－
４
－
３
－
一

一

一

》

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

卓

一

一

一

一

一

一

~
~
~
~

■

］

一

『

卓

一

己

一

一

一

一

－

８
－
５
－
６
－
７
－
６

２
~
・
｝
・
｝
・
｝
。

２
－
１
－
４
－
２
－
４

’
－
９
－
２
－
５
－
２

Ａ
－
３
－
３
一
一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

】

一

一

一

一

一

二

~
~
~

｝

卓

』

一

一

一

一

一

一

・

一

－

４
－
２
－
７
－
６
－
５

０
－
６
－
６
－
２
－
鼠

も
－
４
↑
８
ｌ
５
ｌ
２

Ａ
－
３
－
２
－
》

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

勇

一

ロ

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一一

酉

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

ロ

ロ

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一一一一一一一一一一一一一一一一

＝I■■－1■■1■■一一一一q■■q■■一－一一一一

＝I■■I■■■■1■■一一一一一一一一q■■－ｰ一一

－一一一一一一一一一一一一一一一一一

25．5
弓

草

』卜

試料番号（深さ）

容器No.

77Za g

『7Zb g

77Zc g

uノ ％

平均値”％

特記事項

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

ロ

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

。

』

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

二

一

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

一

一

幸

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

ニ

ロ

ー

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一一一

一

一

一

一

一

一

一

一

｝

一

一

一

一

一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一－一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一~~~~~~~~~~~~~~~~~

試料番号（深さ）

容器No.

ma g

mb g

mc g

Z〃 ％

平均値”％

特記事項

■一一一一一一一一一一一一q■■一一一

＝一I■■I■■一一q■■一一■■I■■一一ー一一＝

一一一一一一一一一一一一一一一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

七

一

二

一

一

一

一

一

二

・

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一一一一一一一一一一一一一一一

一一■■■一一一一一一一一一一一一一

■■一－一一一一一一一一一寺一一一一

q■■一一一一一一■■■一一一一一一．■■ー

一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一

＝■■一－一一一一一一ロ■■I■■一－一一－

一一一一一一一一一一一一一一一一一

＝一一一一一一一一一一一一一一一一

試料番号（深さ）

容器No.

、,｡ g

771b g

771c g

Z〃 ％

平均値I〃％

特記事項

q‘

一

一

｝

一

一

一

一

一

一

ロ

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

垂

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

・

一

一

一

一

一

一一一

一

一

一

一

一

ロ

一

一

口

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一一一一1■■一一一一一－一一一一一

一一一一一一一一一－一一一一一＝

q■■一一一一一一一一一一一一一一一

4■■一－一一一一一一一一一一一一＝

一一一一一一一一一一一一一一一＝

＝ー－一一一一一一一一一一一一一＝

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

●

試料番号（深さ）

容器No.

771。 g

771b g

刀zc g

uノ ％

平均値uノ％

特記事項

一

一

『

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

重

一

】

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

ローーー1■■I■■ー■■q■■ーー1■■ロ■■一一q■■Pー

一一一一一一一一一一一一一一一一一

＝一一一一一一一→一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一

＝一一q■■1■■■■■■ー1■■1■■■■。■■■■ー一一一

＝q■■ー一一一一一一一一一一一ーー一

(試料十容器)質量

(炉乾燥試料十容器)質量

容器質量

ア孔0－打Zb ■

○

ｂ

Ｃ

ｍ

ｍ

ｍ

×100Z〃＝＝
汀lb－7nc



JIS A 1204

JGS O131
士の粒度試験 （ふるい分析）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月12日

試験者 山端智巳試料番号(深さ）固化材改良士

2mmふるい通過試料（沈降分析を行わない場合）試 料全

~
~
~
~

一

ｇ

－

ｇ

－

ｇ

一

％

一

一

一

一

○０

一

一

一

一

Ｍ

Ｎ

卓

一

一

一

一

価

一

ｂ

一

に

一

１

器
一
ｍ
一
ｍ
一
ｍ
一
ｍ

一

早

二

一

容

一

一

一

一

~
~
~
~

一
ｇ
－
ｇ
－
ｇ
一
％

Ｎ

卵

巨

一

一

－

０

一

一

一

口

等

一

制

一

凸

叩

一

ｔ

一

一

一

一

一

器
一
ｍ
一
ｍ
一
ｍ
一
山

容

一

↑

’

一

ロ

一一一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

・

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

｝

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一 ~~~~~~~~~~~~~
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IIS A 1204

1GS O131
士の粒度試験（粒径加積曲線）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月12日

試験者 山端智巳

固化材改良土試料番号

（深 さ）

試料番号

(深さ）

固化材改良士
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2mmふるい通過質量分率％

425"mふるい通過質量分率％

75"mふるい通過質量分率％
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’
JIS A 1205

JGS O141
士の液性限界。塑性限界試験（試験結果）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月11日

試験者 山端智巳

落 下 回 数
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地盤材料の工学的分類JGS OO5 1

調査件名 固化材改良土 試験年月日 令和4年7月15日

試験者 山端智巳
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特記事項 1）主に観察と塑性図で判別分類
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JIS A 1210

JGS O71 1
突固めによる士の締固め試験（測定）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月11日

試験者 山端智巳試料番号 （深さ）固化材改良土
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1）内径15cmのモールドの場合はスペー

サーディスクの高さを差引く。

2）モールドの質量は底板を含む。

pt

pd= 1+z"/100

特記事項



JIS A 1210

JGS O711
突固めによる土の締固め試験(締固め特性）

調査件名 固化材改良土 試験年月日令和4年7月11日

試料番号 （深さ）固化材改良土 試験者 山端智巳

試 験 方 法

試料の準備方法

試料・の使用方法

土質名称 粘性土まじり礫質砂(SG-Cs)
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土粒子の密度ps Mg/m'
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特記事項 1）内径150mmのモールドの場合はスペ

ーサーディスクの高さを差引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式
pw

pdn"= p",/bs+"/100

室内コーン指数illll定

3．24cnf

4.58N/目盛

25．5％

コーン底耐積

鮫正係数

肖然含水比 １

八

Ｋ

Ｍ

貫入量(c､）

2．5

5．0

平均賞人抵抗力Qc(N）

コーン指数〈,c(kN/㎡）

1W敢訓･の読み

11画1月
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2120＋

2回目

150＋

150＋



骨材の密度及び
吸水量試験

1 109

1 110
報告用紙JISA

試料名 試験年月日

試験者

測定番号測定番号 2 11 2

①表乾試料質量(9) ①表乾試料質量(9)

②フラス ．質量(9) ②水中試料質量(9)

③試料十フラスコ質量(9) ③測定時の水温(℃）
ザ
》

④試料＋フラスコ＋水質量(9) ④水 の 密 度

。

⑤フラスコに加えた水質量(9) ⑤密度①／（①‐②） ×④

⑥測定時の水温(℃） ⑥ 平 均 値 (Kg/1)

⑦水 の 密 度 ⑦乾燥後の試料質量(9)

⑧密度①／（500-⑤） ×⑦ ⑧吸水量(①－⑦)／⑦×100(％）

⑨ 平 均 値 (Kg/I) ⑨ 平 均 値 （％）

備考
⑩乾燥後の試料質量(9)

⑪吸水量(①-⑩)／⑩×100 (9)

⑫ 平 均 値 （％）

骨材の単位容積質量試験 報告用紙JISA1 104

試料名 固化材改良土（ジッキング法） 令和4年7月 14日試験年月日

試験者 山端智巳
ゆ~

測定番号 1 2

ろ

試料十容器質量 (kg) 17．07 17.09

容器質量 (kg) 6．053 6.053

試料質量 (kg) 11．02 11.04

容器の容積 (1) 10 10

容器中の試料質量
① (Kg/1) 1．10 1.10
容器の容積

②裏駕
量測定
の乾燥

ための

質量

の
一
訓

(kg)

③裏噺測蛋繼篁の (kg)

③
単位容積質量①× (Kg/1) 1.10

②



試験結果

業務名：

請負者： 株式会社北海サンドエ業

整理担当者 山端智巳

試験結果（固化材改良土）

士壌溶出量試験 判定分析項目 単位 土壌環境基準

0．01以下

0.05以下

検出されないこと

0.0005以下

検出されないこと

0．01以下

0．01以下

0．01以下

0.8以下

1以下

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

水銀及びその化合物

アルキル水銀化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

○
’
○
一
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○

岬
一
Ｍ
一
Ｍ
一
Ｍ
一
Ｍ
一
Ｍ
一
叩
一
叩
一
Ｍ
一
Ｍ

皿
細
細
細
細
細
川
Ⅲ
邪
母

０
不
不
不
不
不
Ｑ
Ｑ
Ｏ
Ｏ

’ 土壌含有量試験 判定分析項目 単位 土壌環境基準

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

i水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

蝿
珊
珊
一
碑
稲
川
研
一
帥
一
妬

150以下

250以下

50以下

15以下

150以下

150以下

150以下

4,000以下

4,000以下

○
’
○
一
○
’
○
’
○
’
’
○
’
○
’
○
’
○

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/K9

’

判定分析項目 単位 土壌環境基準
’

日
日



分析結果報
生
ロ
聿
冒

整理No. A2207020-001

株式会社北海サンドエ業 様計量証明事業

㈱北炭ゼ

〒059-1366
TELO144-

本社札幌市白石實水騨雪‘‐環境計量士
～－=一

|報告書番号|A2207020
1試料受付年月日令和4年7月6日

|発行年月日 ｜令和4年7月15日
|試料採取者｜依頼者

~
~

貴依頼の試料についての分析の結果を下記のとおり報告いたします。

固化材改良士

[天候］

試料名

試料採取年月日

採取条件

業務名

I気温］ ℃ [水温］℃

単位 分析結果

0.0014

不検出

定量下限分析項目

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

分析方法
剛
一
剛
一
峨
一
剛
剛
一
峨
一
峨
一
鮴
一
剛
一
剛
一
仙
仙
一
仙
一
仙

JISKO10255.4 1CP質量分析法0.0003

0．005

0．1

0.0005

JISKO10265.2.1ジフエニルカルバジド吸光光度法

昭和46年環境庁告示第59号付表1

昭和46年環境庁告示第59号付表2原子吸光法

不検出

不検出溶
出
量
試
験

水銀及びその化合物

アルキル水銀化合物 出

出

９

１

検

検

叩

叩

不

不

Ｑ

Ｑ

Ｑ
’
０
－
０

0005

001

001

昭和46年環境庁告示第59号付表3ガスクロマI､グラブ法（ECI)）

JISKO10267.4 1CP質量分析法

JISKO10254.4 1CP質量分析法

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

JISKO10261.4 1CP質量分析法Ｑ
－
０
－
０

皿
一
肥
一
妬

JISKO10234.4流れ分析法0．38
－

0．81 JISKO10247.4 1CP質量分析法

JISKO10255.4 1CP質量分析法

J1SKO10265.2. 1ジフエニルカルバジド吸光光度法

昭和46年環境庁告示第59号付表1

昭和46年環境庁告示第59号付表2原子吸光法

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

100

不検出

60

46

－以下余白一

5

５
－
５

含
有
量
試
験

皿
－
５
’
５
５
ｍ
’
５

仙
一
仙
一
仙
仙
一
岫

JISKO10267.4 1CP質量分析法

010254.4 ICP質量分析法

010261.4 ICP質量分析法

010234．4流れ分析法

JIS

JIS

JIS

Ｋ

Ｋ

ｌ

Ｋ

JISKO10247.4 ICP質量分析法

※分析結果柵に不検出と表示されている結果は定量下限値未満を示します。
試験液の調整方法は以下による、
土壌溶出量試験：平成三年八月環境庁告示四十六号付表
土壌含有量試験：平成十五年三月六日環境省告示第十九号付表

考備




